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ШЕРСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСНЫХ ОВЕЦ АРМЕНИИ
Кафедра мелкого животноводства Ереванского зооветеринарного

института с 1953 года проводит работы по изучению и улучшению 
шерстных качеств и повышению шерстной продуктивности помесей 
местных овец с тонкорунными баранами. Работа эта проводится в колхо
зах Нор Баязетского, Горисского. Степанаванского, Спитакского и Арта- 
шатского районов республики и охватывает следующие комбинации 
помесей: тонкорунные X маэех. прекос X Карабах, советский мериносХ 
X Карабах и прекос X бозах. В дальнейшем, в тексте улучшающие 
тонкорунные породы будем обозначать в сокращенном виде, согласно 
бонитировочному ключу: КА -кавказская тонкорунная, СМ -советский 
меринос, П—- прекос, а местные породы полностью.

В результате проведенной классной и индивидуальной бонити
ровки в овцеводческих товарных фермах колхозов были сформирова
ны племенные отары, в которых проводится углубленная селекцион
но племенная работа на фоне несколько улучшенного кормления и со
держания. '

Шерстная продуктивность овец различных групп помесей приве
дена в таблице 1.

Как видно из данных таблицы, шерстная продуктивность по
месных овец желательного тина в колхозах им. В. М. Молотова и 
.Ленинян уги“ в 1954 году по сравнению с 1953 годом повысилась 
почти вдвое. Дальнейшее повышение шерс1ной производительности 
помесных овец производится путем отбора в стадах, на основании прово
димой ежегодно бонитировки лучших животных с однородной тонкой 
и полу юлкой шерстью, создания для них улучшенных условий кор
мления и содержания, выбраковки малопродуктивных овец 1\ и \ клас
сов и правильного подбора маток к баранам. Проведение указанных 
мероприятий даст возможность к 1958 году иметь в отарах высоко
продуктивных овец с однородной шерстью и повысить шерстную про
дуктивность в среднем по хозяйствам до 3,5—4,0 кг па голову.

Учитывая важную роль шерстных качеств в комплексной оценке 
животных, нами был детально изучен ряд свойств шерсти помесных 
овец желательного тина в образцах, взятых с бочка. Произведены 
Анализы и установлены выход чистого волокна, степень загрязненно
сти штапеля, крепость, растяжимость и тонина шерсти. Исследование 
перечисленных шерстных показателей проводилось согласно общепри- 
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пятой методике, разработанной ВИЖ-ом. Изучение остальных свойств 
шерсти (длина, уравненность и т. д.) были проведены на основании 
данных индивидуальной бонитировки.

Выход чистого волокна у овец помесей мазех равен н среднем 
51,81%, с колебаниями от 42,1 до 66,43%, у помесей П X Карабах 
49,73% с колебаниями 45,17—56,35%, СМ X Карабах 59,76% с колеба
ниями 58,14֊ 62,28% и П X бозах 58,80% с колебаниями 52,84 64,21%. 
Сравнительно высокий выход чистого волокна объясняется с одной 
стороны недостаточной жиропотностью шерсти, а с другой — качест
вом жиропота, который в основном белого цвета и легко подвергает
ся вымыванию в богатых осадками Горисском и Степанаванском райо
нах и выветриванию в Нор Баязетском районе. Помимо того, на вы
ход чистой шерсти, у помесей несомненно, влияет и величина чисто
го выхода шерсти местных овец, который довольно высок и по проф. 
А. А. Рухкяну составляет в среднем по различным породам от 70,5 
до 78,4%. Недостаточная стойкость жиропота способствует значитель
ному загрязнению шерсти в глубину, которая у разных групп поме
сей доходит на бочке от 32,5 мм до 41,2 мм, что составляет около 
половины высоты штапеля. Вместе с тем, количество землистых при
месей небольшое и незначительно влияет на выход шерсти, так как 
овцы в пастбищный период находятся на субальпийских и альпийских 
лугах. При индивидуальной бонитировке помесей, животных с недо
статочной жиропотностью зарегистрировано: КА X СМ X мазех 16,09%, 
П X Карабах 28,08%, СМ X Карабах 9,80% и П X бозах 10,0%. Жиро
потност ь шерсти также зависит ог ряда хозяйственных условий и обу
словливает ее некоторые изические свойства, какими являются кре
пость и растяжимость. Показатели крепости и растяжимости шерсти, 
которые изучались нами на динамометре системы Шоппер (по20шер
стинок из каждого образца), приведены в таблице 2.

а б л и ц а 2

Крепость и растяжимость шерсти бочка

Группа

Кавказская
Бараны- 
производители Сов. меринос .

Матки

Порода 
или породность

Крепость шерсти 
в г

средняя

140

60

Прекос.................. 60

К А ХСМ X м азе х 60

ПХкарабах ... 10

СМх«арабах . . 20

ПХбозах .

8.35

6,41

11,18

12,09

13,45

17,45

16,57

Растяжимость в °/0 % 
к первоначальной длине

коле
бания средняя колебания

3,5-20

3,5-12

2-23

7—25

8—21

11—26

6—23,5

37,86

32,16

30,5

34.92

10,12

39.25

39,85

10 ֊(50

10—50

5-45

5-60

25—60

20-60

20-60О
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Из полученных данных можно сделать вывод, что шерсть поместных овец, 
желательного типа обладает высокой крепостью, превышающую тако
вую чистопородных баранов-производителей, и достаточной растяжи
мостью, обусловливающие хорошие технологические качества шерсти.

Таблица 2а

Относительная крепость шерсти бочка

Порода или породность
Средний 
диаметр 

в микронах

Площадь 
поперечного 

сечения

На1рузка на еди
ницу средне

арифметической 
площади

Бараны КА.................................................

Бараны СМ.................................................

Бараны П.....................................................

Матки КЛХСМХмазех......................

, ПХкарабах...............................

, СМХкарабах ........

. ПХбозах....................................

21,42

21,18

21,68

21,79

21,36

27,95

23,87

335,2

352,1

361,1

390,2

358,2

613,2

447.3

0,0249 

0,0182

0,0303 

0,0309

0,0375 

0,0284

0,0369

Результаты вычисления относительной крепости шерсти, приве
денные в таблице 2а, также говорят о высокой крепости помесной 
шерсти.

Величина настрига грязной и выход чистой шерсти в значитель
ной степени зависят от ее длины. Результаты измерения высоты шта
пеля на боку у помесных овец различных комбинаций приведены в 
таблице 3.

Таблица 3

Длина шерсти (высота штапеля) помесных овец

Помесные 
।руппы

Длина шерсти в см

9 9,5 10 10,5

КА> СМхмазех .

Пхкарабах . . .

^МХкарабах 

ПХбозах . .

8

О

8.5

32,17
1

16,07 27,52 8,04 5.74 2,29 6,89 1.14

28,08 43,85 17,54 8,77 1.75 —— ■ ——

62,74 21,56 11,76 1,96 1,96 «■■■■» ■■ " ■

35,46 17,15 21,48 7,13 14,7 2,85 «■■■^

Из таблицы видно, что длина шерсти в основном находится в 
пределах 7—8 см, при максимуме в 9—11 см. Как видим, овцы жела
тельного типа имеют шерсть длиной, удовлетворяющей требованиям. 
Известия IX, № 7—7
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предъявляемым комвольным шерстям. Такая длина шерсти присуща 
также и улучшающим тонкорунным породам.

Главным показателем при оценке шерстных качеств овец, несом
ненно, является тонина.

Таблица 1

Тонина шерсти помесных овен

Помесные группы
Качество 
шерсти

Средняя 
тонина в 
микронах

Колебания

К АуСМХмазех

ПХкэРа6ах

СМ X Карабах

ПХбозах

64

64

56

60

1000

1000

1000

1000

21 ,79

21,36

27,95

23,87

7,70-46,2

11,55-38,5

15,40-50,05

11.55-46,2

И

Данные микроскопического измерения 
веденные в таблице 4, показывают, что по

тонины шерсти бочка, при- 
этому признаку помесные

овцы, за исключением комбинации СМ X Карабах, имеют шерсть по
рядка 64 и 60 качества. В образцах исследуемой шерсти тонина от
дельных волокон колебалась в основном от 15,4 до 30,8 микрон. Во
локна диаметром выше 30,8 микрон встречались в незначительном ко
личестве. По данным индивидуальной бонитировки основной тониной 
шерсги помесных овец также являются 64 и 60 качества. Встречают 
ся. но в значительно меньшем количестве и животные с однородной 
полутонкой шерстью порядка 58 и 56 качества.

Густота шерсти всех групп помесей вполне удовлетворительная 
Подавляющая часть овец имеет шерсть нормальной густоты. От 70,6 
до 82,5°/0 овец имеют шерсть с нормальной, полукруглой формой 
извитости, характерную для мериносовой шерсти, а у остальной
части овец отвечена смытая форма извитости шерсти. Уравненность
шерсти хорошая. У 96—100°/о животных различных групп помесей 
разница тонины шерсти бочка и ляжки не превышает одного брад 
фордского качества. В результате скрещивания значительно улучши 
лась также оброслость, в особенности головы и брюха.

На основании изложенного материала можно заключить, что по 
меси тонкорунных овец желательного типа в указанных районах Ар 
мянской ССР имеют по сравнению с местными овцами шерстную про 
дуктнвность вдвое большую (шерстная продуктивность местных пород 
овец варьирует от 1,4 до 1,7 кг). Шерсть их характеризуется одно 
родностью, уравненностью, хорошей крепостью и растяжимостью, дли
ной 7—8 см и высоким выходом чистого волокна. К отрицательным 
свойстам шерсти нужно отнести недостаточную жиропотность, легко 
плавкость жиропота и некоторую пестроту цвета шерсти в потомстве

Помесные овцы желательного типа в основном II и выше поко 
лений, хорошо приспособлены к местным климатическим и экологиче
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<ким условиям Армении, ввиду чего стал вопрос о их разведении в 
„себе", во избежание потерь ценных приспособительных свойств ме
стных овец, унаследованных помесями.

В этом направлени кафедрой уже ведется работа, причем упор 
делается на получение животных бесскладчатых или малоскладчатых, 
как более приспособленных к местным условиям и обладающих креп
кой конституцией.

Выводы

На основании изложенного материала можно придти к заключе
нию, что помесные овцы желательного типа, разводимые в Горис- 
ском. Нор Баязетском, Степанаванском, Спитакском и Арташатском 
районах Армянской ССР по сравнению с местными имеют ряд поло
жительных качеств:

1. Шерстная продуктивность помесей вдвое больше таковой ме
стных овец.

I 2. Шерсть помесей характеризуется однородностью, большой
I крепостью, растяжимостью и густотой.

3. Шерсть у помесей достаточно длинная (7—8см) и имеет отно
сительно высокий чистый выход.

Отрицательной стороной помесной шерсти является недостаточ
ная жиропотность, чрезмерная легкоплавкость жиропота, некоторая 
пестрота окраски шерсти.

Учитывая положительные качества помесей, кафедрой ведется 
работа по разведению „в себе" помесей желательного типа.

В этом отношении работа проводится в направлении получения 
бесскладчатых и малоскладчатых животных, ибо по нашим наблюде
ниям овцы указанных типов лучше приспосабливаются к местным ус
ловиям и обладают крепкой конституцией.

Кафедра мелкого животноводства Поступило 26 X! 1956 г.
I Ереванского зооветеринарного института
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