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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА О ТУФАХ И МРАМОРАХ АРМЕНИИ

Армения -страна огромных ресурсов естественных каменных 
материалов. Красочные туфы, мраморы, базальты, граниты украшают 
не только Армению, но и города братских республик. Далеко за пре
делами республики — в Москве. Киеве, Кисловодске, Сочи и других 
городах Союза можно увидеть здания, облицованные розовым артик- 
ским туфом или черным араратским мрамором с золотистыми про
жилками.

Вышедшая недавно в свет книга об армянском камне* вызвала 
живой интерес у читателей. Именно сейчас, когда строительство у 
нас развернулось в невиданных масштабах, архитекторам, проектиров
щикам и строителям нужно было такое собрание сведений об основ
ном строительном материале камне.

Выход в свет этой книги является событием для строителей, по
скольку она является первой книгой, посвященной строительным кам
ням Армении.

Книга состоит из двух частей.
Первая часть книги, занимающая ее основной объем (автор 

3. А. Ацагорцян), посвящена вулканическим туфам, вторая часть 
(О. А. Мартиросян) — мраморам.

В .червой главе лается общие данные о туфах и об их генезисе. 
Здесь автором впервые дана классификация вулканических туфов Ар
мении. На основании результатов многолетних исследований физико
механических свойств, петрографического и химического составов ту
фов из многочисленных месторождений автору удалось группировать 
туфы по пяти типам. Это- туфы аиийского, артнкскбго, ереванского, 
бюраканского и фельзитового типов.

Такая классификация облегчает дальнейшее исследование ту
фов, поскольку выявлены общие, черты туфов, представленных десят
ка м и место ро ж де н и й.

Интересна установленная зависимость между объемным весом и 
прочностью вулканических туфов различных типов.

Приведенный в книге график, на котором изображены кривые 
этой зависимости, дает наглядное представление о строительных ха
рактеристиках туфов.

• ). Л. Ацагорцяи, О. А. Мартиросян .Туфы к мраморы Армении' (на армян
ским языке). Айпетрат, Ереван, 1959 г.
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В остальных пяти главах первой части книги приведены мате
риалы по пяти типам вулканических туфов. В начале дается общая 
характеристика данного типа туфа и пределы колебании показателей 
его свойств. Затем приводятся подробные данные ио отдельным место
рождениям и карьерам. Для каждого месторождения приводя гея до
вольно подробные данные о мощности слоев камня, покрывающем 
слое грунта, отметке месторождения от уровня моря, а также о ме
сторождении карьера, дорогах связывающих его с населенными пунк
тами. железнодорожными станциями и городами республики.

Туф каждого месторождения описан петрографически, приведе
ны данные химического анализа. Физико-механические свойства пород 
даны в виде показателей отдельных проб и средних но месторожде
нию. Данные охватывают объемный и удельный веса, пористость, во- 
допоглощение. морозостойкость, прочность при ежа։ни в сухом и ио- 
донасыщенном состояниях, морозостойкость и др. Для туфов некото
рых месторождений даются значения модуля упругости, коэффициен
та теплопроводности, температуры плавления и др. свойств.

Следует отметить, что и некоторых случаях не показательны 
средние значения прочности образцов в подбнасыщенном состоянии 
или после многократного замораживания ввиду малого количества ис
пытаний (стр. 41. 45. 65 и др.). 'Гак например, по данным таблицы 52 
прочность туфа после 20-кратного замораживания повышается, что 
следует отнести к неоднородности испытуемых образцов.

К сожалению не все месторождения, упомянутые в книге, изуче
ны полностью. ’Имеются и такие, которые указаны лишь по место
рождению и больше никаких данных о них не приводится.

Наиболее подробно изучены туфы артикского месторождения. 
Эти туфы испытаны на теплоемкость, теплопроводность, паро и воз
духопроницаемость. теплоустойчивость, прочность на изгиб и т. д. 
Было бы желательно, чтобы туфы других типов, особенно ереван
ского, также изучались более подробно.

Среди вулканических туфов фельзитовые туфы своими декора
тивными качествами занимают особое место. Помимо общих характе
ристик фельзитовых туфов в книге приведены данные нормального 
сцепления раствора с фельзитовым камнем и даются некоторые ре
комендации для повышения прочности этого сцепления.

Учитывая пониженную погодоустойчивость фельзитовых туфов 
автором даны специальные указания по применению фельзитовых ту
фов для облицовки фасадов. Эти указания относятся как к проекти
ровщикам-архитекторам. гак и строителям-производителям работ и 
имеют целью повышение долговечности фасадов, облицованных фель
зитовыми туфами.

Вторая часть книги состоит из 2-х глав. Первая глава освещает 
общие характеристики мраморов, их свойства, область применения 
и технические требования предъявляемые к ним. Было бы не 
лишне здесь отметить также электротехнические свойства мраморов,
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Во второ։’ главе приводятся подробные данные о существующих 
в республике месторождений мраморов, мраморных ониксов, мрамо
ровидных известняков и мраморных конгломератов. Для породы каж
дого месторождения даются химический и минералогический составы, 
структура и текстура породы, физико-механические и электротехни
ческие свойства. Кроме того, для каждого месторождения приводятся 
данные о выходе блоков из горной массы.

Хочется особенно отметить богатство иллюстрационного мате
риала и хорошее художественное оформление книги. Сопутствующие 
тексту многочисленные цветные фотографии видов камней туфов и 
мраморов, и натуральную величину, а ։акже общие виды и фрагмен
ты зданий из этих камней даю։ возможность составить полное пред
ставление об описываемых материалах.

Почти R каждом удобном случае приводятся справки о приме
нении данного камня как в настоящее время, так и в исторических 
памятниках.

В книге нашли место некоторые незначительные неточности, ис
правление которых желательно в последующих изданиях, а также в 
русском издании, которое выйде։ в свет в скором будущем.

Отметим некоторые из них. На стр. 50 говорится о Кировском 
канале. Такого канала в Армении не существует.

На стр. 50 неточно определены границы распространения туфов 
под Ереваном—например вместо улицы Гнунянца указана ул. Пуш
кина, говорится о трамвайной лини։։ без упоминания ее названия. 
Такая же описка в отношении указанных улиц допущена на стр. 49.

В таблице 61 имеется описка в соотношении деформации, выра
жающих коэффициент Пуассона.

Желательно было бы на карте месторождений Армении, приве
денной в конце книги, условные обозначения месторождений показать 
цветами добываемого в данном месте камня. Отме։ки мис։рождений 
над уровнем моря в большинстве еяучаев приводятся с точностью до 
I .ч. Правильнее было бы округлить их. как это сделано на стр. 81.

Указанные замечания не умаляют достоинства работы.
Рецензируемая книга является ценным трудом, имеющим боль

шое практическое и научное значение,и, безусловно, станет настоль
ной книгой строителен.

.4. В. ШАХСУВАРЯН
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